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GENERALIDADES.

1.1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION.

La presente especificacion técnica define las condiciones de fabricacion asi como de
recepcion de un producto por colar para asegurar el aislamiento de los rieles empotrados

en una losa de concreto en los talleres del Metro con Rodamiento Metalico (MRM) de la
Ciudad de México.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.

I.1. GENERO DEL PRODUCTO.

El producto que se describe en la presente especificacién técnica es el del género
Elastomero Bituminoso. La materia no debera reaccionar quimicamente con el acero de los

rieles.
En el caso de que el proveedor propusiera otro género de producto, este ultimo cumplira con
las caracteristicas mencionadas en la presente especificacion técnica.

I.2. CARACTERISTICAS POR CUMPLIR.

Las pruebas por realizar y las caracteristicas por cumplir se definen en el anexo No. 1.

CONDICIONES DE RECEPCION.

Il.1. PRESENTACION DEL PRODUCTO EN RECEPCION. (FORMACION DE LOS LOTES).
Un lote contendra el producto procedente de una misma fabricacion y de una misma
presentacion. El acondicionamiento se efectuara como se indica gn el inciso IV.1.

l1.2. GENERO Y PROPORCION DE LAS PRUEBAS.

La proporcion de cada prueba descrita en el anexo No. 1 se relaciona
segln lo mencionado a continuacion:

- Menor de 3,000 kg: 1
De 3,001 a 10,000 kg: 2
De 10,001 a 30,000 kg: 3
Mayor de 30,000 kg: 4
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l1.3. REALIZACION DE LAS PRUEBAS.

El agente encargado de las recepciones escogera las muestras por probar, las cuales se
marcaran previamente.

Las pruebas correran a cargo del proveedor y se ejecutaran en la planta de fabricaciéon o en
un laboratorio previamente aprobado por PMDF.

ll.4. ACEPTACION.

Para que se acepte el conjunto de un lote, este Ultimo debera cumplir con las condiciones de
las pruebas del anexo No. 1.

En el caso de que una prueba de un lote no cumpla con lo indicado en esta especificacién
técnica, se podran realizar, a peticion del proveedor y a sus expensas, dos contrapruebas de
la misma indole. En la ocurrencia de que si una de las contrapruebas no resulta satisfactoria,
el lote involucrado se rechazara definitivamente.

ACONDICIONAMIENTO.
IV.1. ACONDICIONAMIENTO.

El producto se suministrara en librillo o en lamina cuyo peso sera menor de 5 kg. Cada
elemento se envolvera en un papel sulfurizado o en una cinta de plastico para que no se
adhiera a la materia.

IV.2. EMBALAJE.

El proveedor debera escoger un embalaje conveniente para suministrar el producto
correctamente en los almacenes de PMDF.

Dicho embalaje permitira al producto soportar un plazo importante dg almacenamie
caso de que se deteriorara una parte del suministro, el proveedor:debera susfifuir a sus
expensas el producto involucrado.

El embalaje llevara una etiqueta sélidamente fijada con las siguientes ind

Nombre o marca del fabricante.

Numero del pedido.

Nombre del producto.

Fecha de fabricacién del lote.

Fecha de expedicion.

Peso total. '

Indicaciones sobre las precauciones que se deberan tener/con el manejo del embalaje o
Nombre o contrasefia del agente recepc;onlsta / S /
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ANEXO No. 1

DESCRIPCION DE LAS PRUEBAS.

DESCRIPCION DE LAS PRUEBAS.
NORMAS NORMAS
FRANCESAS EQUIVALENTES
CEIl 93
,ASTM—D—257
(Ultima edicion)

RESULTADOS POR
OBTENER.

CARACTERISTICAS POR
VERIFICAR

- Resistividad transversal a C-26-215

i Mayor o igual
23°C. (Ultima edicion) R

1x 10" ohms x cm.

- Limite de reblandecimiento
(método de la bola y del J-6G-005 ASTNED-36
anillo).

(Ultima edicién) | (Ultima edicién) 80a120°C

- Penetrabilidad con agujas (a
25°C, cargas de 100 g.
Durante 5 seg.)

_ T-66-004 _ ASTM-D-5 40 a 60 décimos de
(Ultima edicion) | (Ultima edicion) milimetro
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